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1. Исходные данные:

 Содержание заявки  

Произвести контроль на соответствие условий и 
требований к лазерной резке четырёх контрольных 
образцов -- изготовленных из листового металла 
согласно EN 1090-2, EN 9013 по параметру Rz10 
(высота неровностей профиля поверхности реза в 
десяти точках (шероховатость поверхности)).  

Свидетельство о регистрации в 
Российской системе калибровки № 001557 

Срок действия свидетельства  до 31 августа 2025 г. 
Шифр калибровочного клейма «ДНЮ» 
Заказчик 

Объекты контроля 

Контрольный образец 6 мм №3030, 
Контрольный образец 20 мм №3030, 
Контрольный образец 6 мм №3040, 
Контрольный образец 20 мм №3040


Средство контроля Профилометр модели 130, класс точности 1; 
Контролируемый параметр Rz10 
Дата измерений 18.05.2021 
Калибровщик Полковников М.А 

Номер протокола №ДНЮ-8034-21, №ДНЮ-8035-21, 
№ДНЮ-8036-21, №ДНЮ-8037-21. 

mailto:metrolog@ntcexpert.ru
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2. Протоколы калибровки

Протокол №ДНЮ-8034-21 Результаты измерений шероховатости поверхности 
контрольного образца толщиной 6 мм №3030  

Номер и 
толщина 

контрольного 
образца 

Усредненная высота неровностей, мкм 
Максимально 

допустимое 
значение высоты 

неровностей, 
мкм 

1-я сторона 2-я сторона 3-я сторона

№3030 
Контрольный 

образец 
толщиной 

6 мм 

121 

45,5 40,8 10,5 
44,1 50,9 10,3 
49,0 36,8 13,2 
47,4 44,0 13,3 
57,7 37,7 10,8 
45,7 44,4 10,9 
37,9 48,1 12,5 
44,4 40,0 11,9 
51,2 46,8 9,18 
43,1 44,3 9,43 

Протокол №ДНЮ-8035-21 Результаты измерений шероховатости поверхности 
контрольного образца толщиной 20 мм №3030 одинаковые номера 

Номер и 
толщина 

контрольного 
образца 

Усредненная высота неровностей, мкм 
Максимально 

допустимое 
значение высоты 

неровностей, 
мкм 

1-я сторона 2-я сторона 3-я сторона

№3030 
Контрольный 

образец 
толщиной 

20 мм 

146 

44,4 46,1 157 
39,2 38,6 116 
34,0 43,1 101 
33,4 43,6 165 
35,8 39,7 164 
35,8 42,5 170 
40,8 47,3 129 
38,5 43,3 111 
31,0 43,4 133 
43,5 39,2 193 

mailto:metrolog@ntcexpert.ru
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Протокол №ДНЮ-8036-21 Результаты измерений шероховатости поверхности 
контрольного образца толщиной 6 мм №3040 

Номер и 
толщина 

контрольного 
образца 

Усредненная высота неровностей, мкм 
Максимально 

допустимое 
значение высоты 

неровностей, 
мкм 

1-я сторона 2-я сторона 3-я сторона

№3040 
Контрольный 

образец 
толщиной 

6 мм 

121 

34,1 40,7 14,7 
39,5 37,6 21,1 
38,0 41,4 14,2 
39,3 43,3 17,8 
35,2 36,9 7,60 
34,7 29,0 41,5 
33,8 35,3 9,64 
36,7 31,4 7,73 
36,6 33,5 22,0 
45,1 40,1 25,6 

Протокол №ДНЮ-8037-21 Результаты измерений шероховатости поверхности 
контрольного образца толщиной 20 мм №3040 одинаковые номера 

Номер и 
толщина 

контрольного 
образца 

Усредненная высота неровностей, мкм 
Максимально 

допустимое 
значение высоты 

неровностей, 
мкм 

1-я сторона 2-я сторона 3-я сторона

№3040 
Контрольный 

образец 
толщиной 

20 мм 

146 

47,9 50,1 116 
46,4 56,0 99,5 
58,0 46,5 65,4 
44,9 43,8 86,9 
57,3 44,0 103 
54,0 53,5 73,7 
50,9 45,8 76,4 
56,3 49,0 53,7 
49,2 51,3 69,2 
51,6 57,8 82,9 

Калибровщик: ____________________________________________ Полковников М.А. 
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4. Карта измерений шероховатости
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8. Копия свидетельства о регистрации в российской системе калибровки
(реестр № 001557) 
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